
dinamikа (so`m)  (%)

PS-Agro (qadoqlanmagan) 2 146 064 ▲ 299 696,9 16,2 12 fevral - 16 fevral 2018

PS-Agro «А» (qopda) 2 288 874 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Аvtobenzin А-80 4 470 487 ▼ -409 553,6 8,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Аvtobenzin А-91 5 667 026 ▼ -167 095,5 2,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Аvtobenzin А-95 9 005 000 ▲ 94 454,0 1,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Аzot-oltingugurt o`g`it  (qoplangan) 706 620 ▼ -10,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Аzot-fosfor kaliy mineral o`g`it  NPK 15:15:15 

to'plami 
1 650 000 ▲ 150 000,0 10,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Аzot-fosfor o`g`it  (qoplangan) 1 067 934 ▼ -6,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Аzot-fosfor o`g`it  (qadoqlanmagan) 815 284 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Faollashgan oqartiruvchi gil 9 900 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Ammiakli selitra «А» (qoplangan) 738 265 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Ammiakli selitra «А» (qadoqlanmagan) 782 868 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Ammiakli selitra «B» (qoplangan) 926 246 ▲ 48 266,1 5,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Аmmafos 46:10 (qadoqlanmagan) 2 784 940 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Antifriz koncentrat 70C qizil rang 23 004 057 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Gaz holidagi Argon ballonlarda (11,06 kg) donada 100 610 ▲ 2 929,5 3,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 10 st 25 G2S 5 905 757 ▲ 2 802 208,5 90,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 10 st 35 GS 5 542 804 ▼ -195 605,0 3,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 12 st 25 G2S 5 518 267 ▼ -330 134,0 5,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 12 st 35 GS 5 892 786 ▼ -189 752,2 3,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmatura 14 st 35 GS 5 882 926 ▼ -165 252,1 2,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 16 st 35 GS 5 938 958 ▼ -155 295,6 2,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 18 st 25 G2S 6 127 777 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Аrmaturа 18 st 35 GS 5 539 997 ▼ -234 305,2 4,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 18х11700-А300 5 500 100 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Аrmaturа 20 st 25 G2S 5 877 777 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Аrmaturа 20 st 35 GS 5 650 726 ▼ -203 943,4 3,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 22 st 25 G2S 5 817 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Аrmaturа 22 st 35 GS 5 636 187 ▼ -255 700,6 4,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 25 st 25 G2S 5 987 642 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Аrmaturа 25 st 35 GS 5 639 953 ▼ -204 378,2 3,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 28 st 35 GS 5 602 314 ▼ -235 475,8 4,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 32 st 25 G2S 6 100 900 ▲ 800,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 32 st 35 GS 5 694 583 ▼ -128 615,5 2,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 36 st 35 GS 5 885 585 ▼ -193 415,0 3,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 8 st 25 G2S 5 990 566 ▲ 970 029,0 19,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrmaturа 8 st 35 GS 5 936 517 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Asbest hrizotil 5-50 5 000 000 ▲ 96 000,0 2,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Asbest hrizotil 5-65 5 018 753 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Ruh (Belila) Bts1 26 241 677 ▼ -489 281,7 1,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Benzin (ekstraktsion) 4 011 041 ▼ -400 708,2 9,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Qurilish bitumi  (gossipoloviy) 1 005 100 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

Yo`l qurilish bitumi BND 40/70 4 200 001 ▼ -149 999,0 3,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Yo`l qurilish bitumi BND 40/60 2 779 045 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Yo`l qurilish bitumi BND 60/90 2 869 700 ▼ -208 997,5 6,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Suyultirilgan bitum BNP singdirilgan 2 475 870 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Yo`l qurilish neft bitumi BNP 2 979 138 ▲ 615 240,3 26,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Bitum neft singdirilgan 2 280 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Bitum BNP neft singdirilgan 2 504 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Qurilish bitumi  BN 90/10 4 189 521 ▲ 243 400,7 6,2 12 fevral - 16 fevral 2018

O'zgartirilgan qurilish bitumi BM-5 6 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Quyma bronza BrA 10J3 42 857 160 ▼ -142 840,0 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Gips tosh (2-3 nav) 39 139 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Gletsirin distillangan marka d-98 6 008 987 ▼ -3 350 979,0 35,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Paxta gudroni gossipola smolasi 772 908 ▲ 199 084,8 34,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Qo'shtavr g.k neligirlangan po'latdan р 

25Б1.12000mm.st.С255
14 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Dizel yoqilg`isi 6 251 962 ▲ 28 660,2 0,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Dizel yoqilg`isi  (litr) 7 284 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Dizel yoqilg`isi EVRO 8 107 692 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Dizel yoqilg`isi EKO 5 520 756 ▲ 73 417,4 1,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Dizel yoqilg`isi EKO (litr) 7 350 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Distillanmagan yog`kislo`tasi 5 321 094 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

So'ndirilmagan ohak 1-nav (qopda) 510 648 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

So'ndirilmagan ohak 1-nav (qoplanmagan) 450 648 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Qurilishga oid ohak (qoplanmagan) 2 771 313 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Qurilishga oid ohak 1-nav (qoplanmagan) 320 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Isobutil spirt 68 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi. 

2018 yil 12 fevraldan 16 fevralgacha bo`lgan birja  narxlar kotirovkasi.

Mahsulotlarning nomi
Joriy kotirovka 

(so`m tonnasi 

uchun)

Narxlardagi o`zgarishlar

Oxirgi savdo haftasi



Izol TPP 4mm (kv.m) 14 800 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Хlorlangan kaliy  (qopdа) 1 174 080 ▼ -1,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Fosfor og'itli kaliy (qopdа) 4 278 999 ▼ -14 467,0 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Toshko'mir ТР-0-20 263 999 ▲ 10 624,0 4,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Armaturaga oid po'lat arqon 15 mm 12 900 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Boyitilmagan ikkilamchi kaolin 20 071 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Boyitilmagan birlamchi kaolin 16 750 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Каrbamid  (qadoqlanmagan) 1 177 841 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Каrbamid "A" (qopda) 1 332 175 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Каrbamid "A" (qadoqlanmagan) 1 230 826 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Каrbamid "B" (qopda) 894 876 ▼ -2 863,0 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Karbamid-ammiak aralashmasi 550 440 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Karbamid-ammiak aralashmasi (20 litrli kanistrada) 

dona
39 228 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Kaltsiy karbid 6 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Katanka g.k. d 6,5mm 8 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Katanka  g,k 6,5mm St 3 ps.sp 8 496 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Katanka d 6,5mm 7 300 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

Katanka  f6,5mm St 3 ps.sp 8 300 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Тo`rtburchak  12 st 3 SP 6 097 065 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

To`rtburchak  140 34ХН1М 8 367 600 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Тo`rtburchak  140 st 45 SP 5 700 100 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Тo`rtburchak  16 st 5 SP 6 455 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Тo`rtburchak  20 st 0 SP 7 479 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

To`rtburchak  20 st 5 SP 6 500 057 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Keramzit shag'al (kub. Metr) 350 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Yoritgich kerosini 5 725 556 ▲ 199 655,5 3,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Yoritgich kerosini PET 5 L (dona) 40 875 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Техnik  kerosin 5 389 039 ▲ 4 799,9 0,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Техnik  kerosin PET 5 L (dona) 44 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 20 noyabr - 24 noyabr 2017

Оziq - оvqat sirka kislotasi   70% 4 263 899 ▼ -11 986,0 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Оziq - оvqat sirka kislotasi   99,6% 5 751 691 ▼ -809,1 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Klinker Portlandsement 400 KL PS-400 

(qadoqlanmagan)
274 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Neft  kоksi 1 688 360 ▼ -633 660,0 27,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Qumoqlanmagan omuxta yem 2 710 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Pech yoqilg'isi komponenti 1 427 347 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Оmuxtа  yеm 680 676 ▲ 23 914,0 3,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Bo'yoq (oq) 20 700 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Doirа 10 st 3 SP 6 587 625 ▼ -1 322 015,5 16,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 100 st 3 SP 5 751 890 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Doirа 100 st 45 SP 6 641 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Doirа 12 st 3 SP 8 219 299 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Doirа 120 st 3 SP 5 751 882 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Doirа 120 st 45 SP 6 300 777 ▼ -299 223,0 4,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 16 st 3 SP 7 879 000 ▲ 855 639,0 12,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Doira 18 st 3 SP 5 690 729 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Doirа 20 st 3 SP 5 761 994 ▼ -333 769,5 5,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 22 st 09 G2S 7 040 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Doirа 25 st 3 SP 5 519 999 ▼ -259 001,0 4,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 28 st 3 SP 6 000 700 ▲ 2 640 500,0 78,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 28 st 45 SP 7 566 123 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Doira 32 st 09 G2S 5 873 224 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Doira 32 st 3 SP 5 970 604 ▲ 302 190,0 5,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Doira 32 st 5 SP 5 191 499 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Doirа 36 st 09 G2S 6 085 855 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Doirа 36 st 3 SP 5 555 999 ▼ -144 501,0 2,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 36 st 45 SP 5 856 546 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Doirа 40 st 09 G2S 6 032 339 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Doirа 40 st 3 SP 6 076 141 ▲ 159 579,8 2,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 42 st 09 G2S 8 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Doirа 42 st 3 SP 7 844 000 ▲ 516 223,0 7,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 50 st 45 SP 5 904 999 ▼ -34 051,0 0,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 65 st 3 SP 5 751 882 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Doirа 65 st 45 SP 6 000 555 ▲ 1 418 031,0 30,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Doirа 65 st 5 SP 7 137 234 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Bronza doirа BrA9JZL d40mm 82 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Bronza doirа BrA9JZL d50mm 82 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Bronza doirа BrA9JZL d60mm 82 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Bronza doirа BrA9JZL d80mm 82 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Bronza doirа BrA9JZL d90mm 82 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Grechka yormasi doni tez rivojlanuvchi oliy nav 

(qopda)
4 819 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Lint 1 nav tip B ( klass oliy) 3 080 550 ▲ 144 244,6 4,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Lint 1 nav tip B (klass iflos) 2 493 108 ▲ 223 309,0 9,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Lint 1 nav tip B (klass o`rta ) 2 826 433 ▲ 12 161,6 0,4 12 fevral - 16 fevral 2018



Lint 2 nav tip B (klass oliy ) 2 410 070 ▼ -98 201,0 3,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Lint 2 nav tip B (klass iflos ) 2 152 319 ▲ 185 900,3 9,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Lint 2 nav tip B (klass o`rta ) 2 671 784 ▲ 87 583,8 3,4 12 fevral - 16 fevral 2018

List g.k. 10,0*1500*6000 mm 3sp ps5 7 480 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

List g.k. 12,0*1500*6000 mm 3sp ps5 7 150 000 ▼ -350 000,0 4,7 12 fevral - 16 fevral 2018

List g.k. 14,0*1500*6000 mm 3sp ps5 8 100 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

List g.k. 16,0*1500*6000 mm 3sp ps5 7 790 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

List g.k. 2,0*1250*2500 mm 3sp ps5 7 600 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

List g.k. 25,0*1500*6000 mm 3sp ps5 8 100 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

List g.k. 4,0*1500*6000 mm 3sp ps5 7 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

List g.k. 8,0*1500*6000 mm 3sp ps5 7 500 003 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

List zanglamaydigan g.k. 30,0*1500*6000 

st20Х23Н18Т
99 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

List x.k. 1,0*1250*2500 mm 8 690 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Маgniy chiqindisi 5 333 330 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Kungaboqar urug'lari qobig'i 200 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Magniy texnik nordonoltingugurtli (qoplanmagan) 1 866 684 ▼ -3 316,0 0,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Moyi RL 5 206 667 ▼ -1 273 163,4 19,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Moyi SN-100 4 982 553 ▲ 34 053,3 0,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Moyi SN-150 4 972 023 ▲ 115 190,3 2,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Moyi SN-240 5 059 525 ▼ -140 475,0 2,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Bazovoe moyi SN-145 o'rta 1 nav 7 082 810 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Bazovoe moyi SN-350 og'ir 1 nav 8 488 488 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Bazovoe moyi AU (MG-22-A) 6 805 167 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

O`simllik yog`I PET 0,9 kg 4 973 116 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

O`simllik yog`I PET 0,9 kg (dona) 7 462 ▲ 217,7 3,0 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 0,9 L 8 178 499 ▲ 399 165,0 5,1 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 0,92 kg 8 916 655 ▲ 497 325,2 5,9 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 1 L 8 256 839 ▼ -55 407,0 0,7 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 1 L (dona) 6 789 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 1,5 L 8 246 245 ▼ -727 565,9 8,1 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 2 L 8 801 825 ▼ -231 892,3 2,6 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 3 L 22 922 ▼ -22 198,2 49,2 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 4 kg 8 221 086 ▲ 192 489,1 2,4 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 4,2 kg 8 269 795 ▲ 144 615,5 1,8 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 4,2 kg (dona) 34 743 ▲ 888,5 2,6 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 4 l 8 230 835 ▼ -103 790,2 1,3 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 4,6 kg 9 024 378 ▼ -24 029,8 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

O`simllik yog`I PET 5 L 8 496 610 ▲ 377 110,3 4,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Verityon moyi AU 7 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Gidravlik moyi Castrol Hyspin AWS 68 (dona) 943 200 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Gidravlik moyi  Forsaj Hydraulic Oil 46 (dona) 290 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Gidravlik moyi HL 32 (dona) 210 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 yanvar - 06 yanvar 2018

Gidravlik moyi HLP-32 (litr) 6 350 ▼ -7 150,0 53,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Gidravlik moyi HLP-46  (litr) 7 900 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Gidravlik moyi HLP46 (dona) 198 000 ▲ 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Gidravlik moyi HLP -68 (litr) 8 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Gidravlik moyi HLP68 (dona) 230 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Gidravlik moyi SHELL Tellus S2 VX46 (dona) 8 290 400 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Dizel moyi м-14v2 Mannol TS-5 UHPD 10W40 

(dona)
3 272 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Dizel moyi  SAE 40 (litr) 13 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Dizel moyi м-10 dм 20 L (dona) 280 555 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Dizel moyi м-14v2 (dona) 3 139 250 ▼ 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Dizel moyi ТНК Revolux D3 10w40 Ci-4.SL (litr) 30 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Muzlatkich uskunalar moyi XA-30 2 101 693 ▼ -1 223 419,5 36,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Industrial moy   BP TNK Gidravlik HLP 46 (litr) 13 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Industrial moy   I-100 rs 25 407 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Industrial moy   I-12А 4 836 486 ▲ 111 761,6 2,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Industrial moy   I-20А 5 225 240 ▲ 94 871,1 1,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Industrial moy   I-220PV 25 407 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Industrial moy   I-40А 5 132 696 ▲ 325 041,0 6,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Industrial moy   I-40A (litr) 9 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Industrial moy   I-50А 5 634 814 ▼ -592 794,2 9,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Industrial moy   I-50A (litr) 7 100 ▼ -400,0 5,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Industrial moy   I-50A (dona) 4 100 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Industrial moy   I-8А 5 464 802 o`zgarmagan 0,0 0,0 20 noyabr - 24 noyabr 2017

Kompressor moy Castrol Aircol SR (dona) 5 895 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Kompressor moy Shell Сorena S3R 46 (dona) 10 450 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Kompressor moy  KP-8S 5 330 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Kompressor moy  KP-8S (litr) 9 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Kompressor moyi KS-19 18 522 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Kompressor moyi KS-19 216 5l (dona) 2 598 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 yanvar - 06 yanvar 2018



Motor moyi (SUPER) 15W40 SG.CD (litr) 11 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi DELCOR GTI SuperSAE15w40APICl-

4  (litr)
24 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Motor moyi DELCOR Turbomax SAE15w40APICl-

4 (litr)
30 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Motor moyi Forsaj Motor Oil SAE 20W50 CF-4.SG  

(dona)
330 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Motor moyi Gazpromneft Diesel Premium 15W40 5 945 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Motor moyi SAE 10W40 API SG CD (dona) 15 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi SAE 15W40 API CF-4.SG (dona) 240 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi Shell Helix HX8 5w40 (dona) 3 465 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Motor moyi Shell Rimula R5E 10w-40 (dona) 8 300 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Motor moyi TTesla SAE 15w40 API CI-4.SL 

DIESE (litr)
17 200 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi Tesla SAE 15W40 API SG CD (litr) 17 200 ▼ -840,0 4,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi ВР ТНК Revolux 15w40 Ci-4S (litr) 21 003 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Motor moyi barcha mavsumli MS-20 (dona) 4 311 958 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Motor moyi dizelli EXTRA 15w40 СG-4S (litr) 16 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi   М10 В2 5 472 880 ▲ 39 546,8 0,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi   М10 G2К 5 430 356 ▲ 30 355,9 0,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi   М14 G2К 5 160 010 ▼ -53 423,0 1,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi   М20 А 6 601 044 ▼ -1 860 825,3 22,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi   М20 А (litr) 12 200 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Motor moyi   М20 B2 (litr) 13 300 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Motor moyi   М8 В 5 442 740 ▲ 52 280,0 1,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Motor moyi   М8 В (dona) 250 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

Kungaboqar yog`i 8 172 140 ▲ 362 050,0 4,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Reduktor moyi CLP 220 (litr) 22 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

So`ya moyi 10 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 06 noyabr - 10 noyabr 2017

Тransmission moy 80w90 GL-5 (litr) 12 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Тransmission moy Castrol Alpha SP 220 (dona) 18 590 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Тransmission moy Castrol Alpha SP 320 (dona) 1 829 400 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Тransmission moy  SAE-140 1 252 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

Тransmission moy  SAE-85W140-GL2 5 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Transformator moyi  Т-1500U 21 700 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Transformator moyi  Т-1500U (litr) 3 572 250 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Тransmission moy  TAD-17I (litr) 12 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Transformator moyi 16 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Transformator moyi  ТRМ-1 6 738 736 ▲ 596 746,6 9,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Тurbina moyi   Shell Turbo Т46 (dona) 15 013 400 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Turbina moyi   ТP-22 20л 270 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Тurbina moyi   ТP-22С 5 029 000 ▼ -3 671 790,0 42,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Тurbina moyi   ТP-22С (litr) 8 500 ▼ -4 000,0 32,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Turbina moyi   ТP-30 4 810 649 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

O'zbekiston yog'i 8 525 684 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Muzlatgich moyi XA-30 (litr) 3 788 750 o`zgarmagan 0,0 0,0 20 noyabr - 24 noyabr 2017

Yog` ekstraaktsion 1 nav 3 418 889 ▼ -73 019,3 2,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Yog` ekstraaktsion Oliy nav 3 513 749 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Smola asosia Bitumli mastika 5 100 599 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Gidroizolyatsion bitum-polimer mastikasi 3 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Rulonli gidroizolyasion tom yopish materiali (dona) 140 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Rulonli gidroizolyasion tom yopish materiali zarsiz 

3 mm (kv.m)
12 700 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Rulonli gidroizolyasion  tom yopish materiali zarli 4 

mm (kv.m)
15 200 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Мis o`ramasi 57 752 875 ▼ -1 228 832,3 2,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Mis sim MM d 1,8mm 60 517 998 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Мis katodli 55 948 854 ▼ -1 630 402,3 2,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Bug`doy uni  1 nаv 944 618 ▲ 2 334,6 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Bug`doy uni  2 nаv 878 369 ▼ -1 814,8 0,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Bug`doy uni  vitaminli 1 nav  948 176 ▲ 3 385,6 0,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Bug`doy uni  vitaminli 2 nav 873 757 ▼ -5 793,3 0,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Bug`doy uni  oliy nav 1 349 328 ▼ -30 410,3 2,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Xo`jalik sovuni 60% (dona) 1 898 ▼ -91,4 4,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Xo`jalik sovuni 65% (dona) 1 750 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Xo`jalik sovuni 70% 5 830 940 ▲ 16 693,8 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Xo`jalik sovuni 70% (dona) 2 289 ▼ -20,2 0,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Xo`jalik sovuni 72% (dona) 1 750 o`zgarmagan 0,0 0,0 06 noyabr - 10 noyabr 2017

Natriy texnik nitrat kislotasi A 2 164 800 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Natriy texnik nitrat kislotasi B 2 104 800 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018



Osh sodasi natriy bikarbonat - 1 nav (qopda) 2 900 339 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Nefras 130-210 5 784 824 ▲ 252 991,2 4,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Nefras 135-220 5 743 928 ▲ 127 614,8 2,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Nitrokalciyfosfat (qopda) 1 107 805 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Ishlatib bolingan geksan 3 660 798 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Neft parafini 5 091 071 ▼ -83 328,6 1,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Petrolatum 2 307 777 ▲ 812 777,0 54,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Piroliz moyi 1 149 996 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Qamish qipiqli plita QQP lis 2750x1830x16mm 160 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Polipropilen B-320 (SA) 10 316 380 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polipropilen FC-550 13 111 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Polipropilen FR170 12 037 464 ▲ 493 767,9 4,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen FR-170H (SA) 11 648 020 ▲ 692 589,1 6,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen J - 150 11 515 090 ▲ 5 473,5 0,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen J - 150 (SA) 11 081 612 ▲ 438 313,1 4,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen J-160 11 891 097 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Polipropilen J-160 (SB) 9 500 900 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polipropilen J-160 (SA) 10 800 894 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polipropilen J-320 12 662 507 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Polipropilen J-350 12 093 630 ▼ -424 704,5 3,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen J-350 (SA) 12 517 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polipropilen J-350 (SB) 11 113 999 ▼ -515 556,0 4,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen J-360 14 847 504 ▲ 297 503,9 2,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen J-360 (SA) 12 517 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polipropilen J-370 13 808 787 ▲ 1 070 490,0 8,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen J-370 (SA) 13 600 000 ▲ 399 806,0 3,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen J-550S 12 494 832 ▲ 1 607 784,3 14,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen J-560S 10 651 486 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polipropilen J-570S 10 491 165 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polipropilen J-370 13 249 270 ▲ 13 248 176,4 1 210 985,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen JM-370 (SB) 10 515 539 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polipropilen JM-375 (SA) (AQSH dollari) 11 509 447 ▲ 768 104,5 7,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen JM-380 (SA) 11 610 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen PPH030 GP.3 14 504 787 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Polipropilen Y130 12 418 890 ▲ 394 043,1 3,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Polipropilen Y130 (SA) 11 386 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polipropilen Y130 (SB) 11 029 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polietilen  3 sort (polietilen katta bo'laklari) 7 725 480 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Polietilen  3 sort (maydalangan ikkilamchi 

polietilen) 
7 600 724 o`zgarmagan 0,0 0,0 20 noyabr - 24 noyabr 2017

Polietilen 3-sort (plenkadan chiqindilar) 6 900 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Polietilen  3 sort (polietilen mayda bo'laklari) 4 937 488 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Polietilen  3 sort (sochiluvchan polietilen mayda 

granulalari) 
8 614 287 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Polietilen   BL5200 11 967 070 ▲ 656 416,0 5,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   BL5200 (SA) 11 400 000 ▼ -1 106 575,0 8,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   BL6200 12 853 601 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Polietilen   B-Y 456 10 557 172 ▼ -4 110 384,1 28,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   B-Y 460 10 690 200 ▼ -375 486,0 3,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   F-0120 15 978 455 ▼ -15 410,0 0,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   F-0120 1-nav 17 067 556 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Polietilen   F-0220-S 15 055 198 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Polietilen   F-0320 14 600 711 ▲ 995 437,9 7,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   FL 7000 12 875 018 ▼ -1 733 181,2 11,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   FL 7000 (SB) 13 146 749 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polietilen   F-Y 346 12 385 188 ▲ 1 231 777,4 11,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   I-0525 13 260 263 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polietilen   I-0525 1 nav 12 577 810 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Polietilen   I-0760 10 398 444 ▲ 1 231 551,8 13,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   I-1561 10 934 392 ▲ 1 567 386,7 16,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   J2200 10 986 328 ▲ 873 237,5 8,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   J2200 (SA) 11 149 466 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polietilen   J2200 (SB) 9 643 794 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polietilen   J2200 (SС) 9 500 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polietilen   J2210 10 207 040 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polietilen   J2210 (SA) 11 299 794 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Polietilen   J2210 (SB) 9 986 780 ▲ 541 795,0 5,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   M 8000 15 347 177 o`zgarmagan 0,0 0,0 20 noyabr - 24 noyabr 2017

Polietilen   MF5000 13 142 669 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Polietilen   MF5000 (SC) 8 500 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polietilen   O-Y 762 9 969 907 ▲ 788 747,6 8,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   P-Y 342 12 515 003 ▼ -268 897,6 2,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   P-Y 456 10 728 327 ▼ -3 040 693,9 22,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Polietilen   P-Y 456 1 nav 13 388 461 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Polietilen   WC-Y 434 12 581 550 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Polietilen   WC-Y 734 12 422 575 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018



Tilim 36х6 st 3 6 428 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Tilim 40х10 st 3 6 577 527 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Tilim 40х12 st 3 6 350 000 ▼ -28 789,0 0,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Tilim 40х5 st 3 5 589 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Tilim 50х10 st 3 6 510 789 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Tilim 50х12 st 3 6 400 550 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Tilim 50х12 st 5 sp 6 330 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Tilim 50х16 st 3 5 700 789 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Tilim 50х16 st 5 sp 6 050 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Tilim 50х20 st 5 sp 6 167 789 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Tilim 50х5 st 3 6 046 894 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Tortish sharlari d-100mm uglerod po'latli 5 582 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Periklas PPIU-91 kukuni 5 950 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Periklazli PPE-87 kukuni 4 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Chromitoppericlas HFP kukuni 2 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Portlandsement   II/А-И 32,5 Н (qadoqlanmagan) 585 432 ▼ -15 442,3 2,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PPTS М-400 (qopda) 354 890 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Portlandsement  PPTS М-400 (qadoqlanmagan) 509 211 ▼ -380,3 0,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS М-400 Д0-Н 

(qadoqlanmagan)
585 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Portlandsement   PTS 400 KD -30 

(qadoqlanmagan)
509 146 ▼ -4 861,3 1,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS IIA-SH32.5H (qopda) import 630 233 ▲ 50 233,3 8,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS IIA-SH32.5H 

(qadoqlanmagan) import
530 917 ▲ 5 262,3 1,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS IIB-SH32.5H (qopda) import 579 417 ▲ 1 749,7 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS IIB-SH32.5H 

(qadoqlanmagan) import
596 926 ▼ -3 074,2 0,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS М-400 Д-0 (qadoqlanmagan) 537 753 ▲ 305,4 0,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS М-400 Д-20 (qopdа) 562 496 ▲ 384,0 0,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS М-400 Д-20 (qopdа) import 581 437 ▼ -52 444,0 8,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS М-400 Д-20 (qadoqlanmagan) 508 336 ▼ -1 751,9 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS М-400 КД-20 

(qadoqlanmagan)
506 931 ▼ -7 840,6 1,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS М-500  (qopda) import 669 178 ▼ -5 008,6 0,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTS М-500 Д-0 (qadoqlanmagan) 568 033 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Portlandsement  PTSА (qadoqlanmagan) 705 091 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Portlandsement  PTSB I-1-500 (qopdа) 1 070 686 ▲ 16 398,2 1,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTST (qadoqlanmagan) 613 746 ▲ 76 769,7 14,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  PTST I-100 (qopda) 645 194 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Portlandsement  SSPTS М-400 (qopda) 551 940 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Portlandsement  SSPTS М-400 Д-0 

(qadoqlanmagan)
621 524 ▲ 54 505,7 9,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  SSPTS М-400 Д-20 

(qadoqlanmagan)
604 654 ▼ -14 063,4 2,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement SSPTS М-500 Д-0 

(qadoqlanmagan)
545 564 ▼ -29 055,4 5,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement  xrizotilsement mahsulotlari 

(PTSX)(qadoqlanmagan)
427 237 ▲ 7 461,1 1,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Portlandsement   CEM  IV/A-G 32,5N 

(qadoqlanmagan)
486 715 ▼ -1 994,1 0,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Sim  10 st 45 8 037 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

Sim  6,3 st 3 7 840 704 ▼ -370 431,8 4,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Sim  8 st 3 8 013 055 ▼ -263 221,8 3,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Sim  d-2,0 st3 8 100 555 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Sim  d-2,0-08 ps 8 205 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Sim  d-3,0 st3 8 100 555 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Sim  d-3,0-08 ps 8 208 800 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Sim  d-4,0 st 3           8 505 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Sim  d-4,0-08 ps 8 185 855 ▲ 19 855,0 0,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Eritish uchun sim omed 0,8 mm SV08G2S-0 14 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Eritish echun sim omed 1,2 mm SV08G2S-0 11 257 890 ▲ 57 890,0 0,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Eritish uchun sim omed 2,0 mm SV08G2S-0 11 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Profnastil zanglamaydigan gofrali qalinligi 0,3mm 

0,3x108 (kv.m)
32 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Prut zanglamaydigan po'lat doira g.k. 

AISI304d150mm
65 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Prut d 12mm 8 600 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017



Yem uchun don 3 nav 892 041 ▼ -3 435,2 0,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Yem uchun don 4 nav 787 344 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Yem uchun don 5 nаv 920 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Guruch sayqallangan 1-nav 2 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Texnik salomas 7 300 000 ▲ 699 400,0 10,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Oziq-ovqat paxta salomasi 4 810 997 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

Shakar 4 319 910 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Shakar (import) 4 450 100 ▲ 100,1 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Payvandlash elektrodlari  ANO d4мм 9 655 069 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Payvandlash elektrodlari  Е 4303 J 422 3.2mm 11 800 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

 Payvandlash elektrodlari Е 4303 J 422 4mm 11 800 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Payvandlash elektrodlari   МР-3 АРС ТМ 

ARSENAL d 3mm
15 100 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Payvandlash elektrodlari   МР-3 АРС ТМ 

ARSENAL d 4mm
14 750 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Payvandlash elektrodlari   МР-3 d 4mm 9 448 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Payvandlash elektrodlari  SSSI  13-55 d4мм 9 015 069 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Parafin shami xo'jalik uchun 6 069 340 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Paxta texnik urug'lari 1 nav 1 tur 714 775 ▼ -29,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Paxta texnik urug'lari 1 nav 2 tur 595 635 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Paxta texnik urug'lari 1 nav 3 tur 518 205 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Paxta texnik urug'lari 2 nav 1 tur 488 425 ▲ 0,3 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Paxta texnik urug'lari 2 nav 2 tur 416 941 ▲ 0,9 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Paxta texnik urug'lari 2 nav 3 tur 387 168 ▲ 2,9 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Paxta texnik urug'lari 3 nav 375 250 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Paxta texnik urug'lari 4 nav 268 045 ▲ 0,3 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Paxta texnik urug'lari nostandart 214 435 ▼ 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Gazli oltingugurt  granula 62 000 ▲ 6 000,0 10,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Gazli oltingugurt  komovaya  99 nav 35 750 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Gazli oltingugurt  komovaya 9995, 9990 nav 60 596 ▼ -3 072,1 4,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Gazli oltingugurt  komovaya  9998 nav 40 784 ▼ -764,5 1,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Neftli oltingugurt  yanchilgan 504 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Suyuq ko'rinishdagi oltingugurt 65 009 ▲ 0,7 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Qumoq ko'rinishdagi oltingugurt 65 004 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Po'latli to'r xalta 2Х18Н10Т SRP-0.30 (metr) 6 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Suyultirilgan gaz 1 481 889 ▼ -23 389,5 1,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Natriy silikati (suyuq oyna) 1 100 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Moy (smazka) 1-13 23 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Moy (smazka) 1-13 ona-KA 2 11-3 20 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Moy DELKOR EP-0 53 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Moy DELKOR EP-2 53 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Grafitlik moy (smazka) 14 042 432 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Moy (smazka) Litol-24 20 000 000 ▼ -3 700 054,0 15,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Moy (smazka) Litol-24 (dona) 684 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Moy (smazka) solidol yog'li 12 600 037 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Yog 'kislotalari aralashmasi 5 321 094 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

Kaltsynitsiyalangan soda  (qopdа) 1 419 884 ▼ -16,9 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Kaustik soda gidroksid natriya 9 000 000 ▼ -190 000,0 2,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Yogli solidol 10 500 000 ▼ -666 667,0 6,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Tehnik tuz 202 590 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Maydalangan tehnik tuz 165 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Аlyuminiy qotishmalari   АК5M2 14 354 878 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Аlyuminiy qotishmalari   АК7 14 820 777 ▲ 1 229 155,8 9,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Po'lat tunuka 12x1500x6000mm st3sp5 sv 6 800 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Po'lat tunuka 8x2000x6000mm st3sp5 sv 6 800 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 10x1500x6000 7 518 182 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 12x1500x6000 7 480 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 16x1500x6000 мм st3sp5 8 200 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 20 noyabr - 24 noyabr 2017

Po'lat tunuka g.k. 20x1500x6000  st3sp5 8 200 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Po'lat tunuka g.k. 2x1250x2500 8 250 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 3,0x1250x2500 7 750 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Po'lat tunuka g.k. 3,0x1250x2500 st3sp5 7 690 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 3,0x1250x2500 мм 7 990 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Po'lat tunuka g.k. 3,0x1250x2500mm st3ps.sp 8 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 3x1250x2500 7 750 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Po'lat tunuka g.k. 3x1250x2500 мм 7 740 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Po'lat tunuka g.k. 4x1500x6000 мм 7 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 4x1500x6000 mm 7 980 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 5x1500x6000 mm 7 480 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 6x1500x6000 mm 7 560 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 6x1500x6000 мм 7 690 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 8x1500x6000 mm 7 556 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. silliq legirlangan 36x1500x5700 

mm 09G2C
9 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Po'lat tunuka g.k. silliq legirlangan 36x1500x6000 

mm 09G2C
9 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018



Po'lat tunuka g.k. st3sp-5 2,5x1000x2000 mm 7 950 000 ▼ 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. st3sp-5 2,5x1250x2500 mm 7 950 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Issiq holatda tsinklashtirilgan po'lat tunuka 10 900 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Po'lat tunuka h.k. 1,10x1250x2500 mm 08ps 8 501 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka g.k. 1,2x1250x2500 mm 8 590 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Po'lat tunuka h.k. st 08 ps kp-6 1.08x1250x2500 

mm 
7 400 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat tunuka h.k. st 08 ps kp-6.85x1250x2500 mm 7 400 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po`lat simi   VR-1 d 4mm 7 305 575 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po`lat simi   VR-1 d 5mm 7 302 783 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po`lat simi   VR-1 D3 8 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Po`lat simi   VR-1 D4 8 219 250 ▲ 60 408,6 0,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Po`lat simi   VR-1 D5 7 587 500 ▼ -568 155,0 7,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Po`lat simi   d 3mm (umumiy foydalanishga) 7 450 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Sayqallangan oyna  М1 2000x1605 qalinligi  3,5 

mm shaffof (dona)
147 660 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Sayqallangan oyna rangsiz M1 3,5 mm 2550х1605 

SS 55P (dona)
7 203 242 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Sayqallangan oyna  М1-SVR qalinligi  3,5 mm 32 105 ▲ 211,7 0,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Sayqallangan oyna  М4-SVR qalinligi  3,5 mm 32 558 ▲ 700,8 2,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Sayqallangan oyna rangsiz M1 qalinligi 6,0 mm 

2550х3210 mm (kv.m)
57 196 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Sayqallangan oyna qalinligi  4 mm m-1 46 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Sayqallangan shaffof oyna rahgsiz M1 qalinligi 3,5 

mm format 2500x1605 mm (kv.m)
36 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Sayqallangan shaffof oyna rangsiz M1 qalinligi 3,5 

mm 2600х1605 mm (kv.m)
37 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Sayqallangan shaffof oyna rangsiz M1 qalinligi 4,0 

mm 2500х1605 mm (kv.m)
40 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Sayqallangan shaffof oyna rangsiz M1 qalinligi 6,0 

mm 2550х3210 mm (kv.m)
57 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Sayqallangan oyna nur va issiqlikdan himoyalovchi 

marka T1 bronza rang TB-3 o'lchami 

2500x1600x4.0 mm (kv.m) 

45 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Sayqallangan oyna nur va issiqlikdan himoyalovchi 

marka T3 bronza rang TB-3 o'lchami 

2500x1600x4.0 mm (kv.m) 

45 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Sayqallangan oyna bo'yoqsiz naqshli rangsiz  

Bronze ripple  (kv.m)
53 300 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Shisha banka «Tvist Off» XXVIII 1000 sm3 (dona) 1 073 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Shisha banka 0.43 L. XXIX Tvist Off (dona) 556 ▲ 154,7 38,6 12 fevral - 16 fevral 2018

Shisha banka 3 L. (donа) 2 086 ▲ 48,8 2,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Shisha banka XXII 2000sm3 (donа) 1 771 ▼ -45,1 2,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Shisha banka XXIV 1000sm3 (donа) 1 019 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Sulfat ammoniy  (qopdа) 630 730 ▼ -80 330,9 11,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Sulfat ammoniy  (qadoqlanmagan) 767 748 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Kaliy sulfati (qoplanmagan) 5 675 550 ▲ 2 006,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Sulfomochevina (qopdа) 792 010 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Superfosfat       (qadoqlanmagan) 1 044 807 ▼ -358 078,5 25,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Superfosfat   "A"    (qadoqlanmagan) 981 591 ▲ 2 589,9 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Tar mahsuloti (piroliz qatroni) 121 501 ▼ -1 549,0 1,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Zanglamaydigan po'latdan yasalgan sim to'r 

12Х18Н10Т №2-04-02 (kv.m)
138 262 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Zanglamaydigan po'latdan yasalgan sim to'r 

12Х18Н10Т №2-05-03 (kv.m)
146 087 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Maishiy pech yoqilg`isi 4 490 448 ▲ 151 378,6 3,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Maishiy pech yoqilg`isi (litr) 4 301 ▼ -698,8 14,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Yoqilg`i mazuti 2 801 827 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Trinatriy tehnik fosfat 16 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Truba 102*3.5-10m (metr) 71 200 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Truba 114*4 (metr) 87 000 ▲ 136,0 0,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Truba 114*4,5 (metr) 97 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Truba 15*2,8 (metr) 9 995 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Truba 20*2,8 (metr) 12 949 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Truba 25х3,2-10m (metr) 18 200 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Truba 32*3,2-10 m (metr) 23 486 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Truba 48*3,2-10m (metr) 34 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Truba 57*3,2 (metr) 32 300 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Truba 57*3,5-10 m (metr) 35 600 ▲ 451,0 1,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Truba 76*3,5 (metr) 49 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Truba 89*3,5-10 m (metr) 56 089 ▼ -1,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Сhoksiz truba h.k butun po'lat qotishma   

20x2x40000 mm ST20
25 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018



Choksiz truba x.k. legirlanmagan po'lat tselnotyan 

20x2x6000mm ST20
25 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Choksiz truba x.k. legirlanmagan po'lat tselnotyan 

22x2x800mm И20
24 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Kvadratli truba 60x60-2,0 (metr) 28 122 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Kvadratli truba 60x60-3,0 (metr) 40 214 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 10x1x30000bs
63 002 967 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 12,7x0,43bu
60 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 15,88x0,71bu m1f
57 990 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 19,05x1,0bu m1f
57 990 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 22x1,5x3000md
60 884 988 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 6,35x0,71bu
60 870 700 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 6x1bu m1f
60 796 810 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 7,94x0,65bu
57 990 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 9,52x0,32bu
60 559 872 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 9,52x0,71bu
57 989 231 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 9,52x0,71x30000bs
60 339 367 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Sovuq holda shakillangan choksiz mis truba doira 

kesimi DKRM 22x1,2x4700md m1f
60 625 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Truba PBT 110x3.2 2m voronkasimon (dona) 30 780 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Truba PBT 50x3.2 2m voronkasimon (dona) 13 350 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Truba PPR GVS 25 PN20 (metr) 6 371 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Truba PPR GVS 32 PN20 (metr) 10 419 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Truba PPR GVS 40 PN20 (metr) 16 123 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Truba PPR GVS 50 PN20 (metr) 33 810 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Truba PPR GVS 63 PN20 (metr) 39 790 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

To'g'ri burchakli po'lat truba 150x170x5 (metr) 206 390 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

To'g'ri burchakli po'lat truba 30x20x2 (metr) 11 650 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

To'g'ri burchakli po'lat truba 40x60-2mm (metr) 22 900 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

To'g'ri burchakli po'lat truba 40x80-2,5mm (metr) 37 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Po'lat truba 114x3,5 st3 (metr) 82 100 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Po'lat truba 15x1,7 (metr) 7 250 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Po'lat truba 20x2,1 (metr) 11 222 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Po'lat truba 25x2,1 (metr) 13 700 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Po'lat truba 32x2,1 (metr) 17 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 04 dekabr - 07 dekabr 2017

Po'lat truba 57x3,0 (metr) 33 400 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Choksiz po'lat truba 20x2x6000mm stA2 25 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Choksiz po'lat truba 20x2x9000mm stST20 25 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Choksiz po'lat truba 25x2,5x6000mm stST20 24 500 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Po'lat truba suv gaz quvuri D-57sm qalinligi 3 mm 

(metr)
43 650 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Suv va gaz uchun to'g'ri chokli po'lat truba 159-4,5 

mm st3 (metr)
137 997 ▲ 689,0 0,5 12 fevral - 16 fevral 2018

Suv va gaz uchun to'g'ri chokli po'lat truba 219-5,0 

mm st3 (metr)
221 654 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

To'g'ri burchakli po'lat truba 120x80x3,0 (metr) 68 700 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

To'g'ri burchakli po'lat truba 40x25x2,0 (metr) 14 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Po'lat truba to'g'ri chokli 102x3 (metr) 55 780 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Po'lat truba to'g'ri chokli 76x3 (metr) 41 037 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Aylanma chokli po'lat truba 273x6 st3 (metr) 395 462 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Aylanma chokli po'lat truba 325x6 st3 (metr) 459 991 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Aylanma chokli po'lat truba 377x6 st3 (metr) 545 961 o`zgarmagan 0,0 0,0 06 noyabr - 10 noyabr 2017

Aylanma chokli po'lat truba 1020x12 st20 API 

Spec5L (metr)
3 906 122 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Aylanma chokli po'lat truba 1220x12 st20 API 

Spec5L (metr)
3 786 251 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Aylanma chokli po'lat truba 1220x10 st3 (metr) 3 786 265 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Aylanma chokli po'lat truba 1220x12 st3 (metr) 4 536 251 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Aylanma chokli po'lat truba 530x10 st20 API Spec 

5L (metr)
1 548 428 o`zgarmagan 0,0 0,0 25 dekabr - 29 dekabr 2017

Aylanma chokli po'lat truba 530x8 st3 (metr) 1 201 795 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018



Aylanma chokli po'lat truba 630x8 st20 API Spec 

5L (metr)
1 481 501 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Aylanma chokli po'lat truba 720x10 st20 API Spec 

5L (metr)
2 114 632 o`zgarmagan 0,0 0,0 20 noyabr - 24 noyabr 2017

Kvadratli po'lat truba 100x100-4,0mm (metr) 98 885 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Kvadratli po'lat truba 125x125x4,0 мм (metr) 124 494 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Kvadratli po'lat truba 40x400x3 (metr) 25 885 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Burchak  100х100х8. 3ps.sp 8 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

Burchak  110х110х7mm. 3ps.sp 8 300 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Burchak  25 st 3 SP 5 988 889 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Burchak 30 st 3 SP 6 008 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Burchak 30 st 5 SP 6 088 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Burchak  32 st 3 SP 5 535 964 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Burchak  35 st 3 SP 6 164 583 ▲ 135 684,5 2,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Burchak  40 st 3 SP 6 626 473 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Burchak  40 st 5 SP 6 218 537 o`zgarmagan 0,0 0,0 11 dekabr - 15 dekabr 2017

Burchak  45 st 3 SP 7 426 149 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Burchak  50 st 3 SP 5 802 366 ▼ -348 570,5 5,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Burchak  63 st 3 SP 5 692 722 ▼ -233 116,4 3,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Burchak  75 st 3 SP 5 684 762 ▼ -68 175,2 1,2 12 fevral - 16 fevral 2018

Burchak  80х80х6 st 3 5 757 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Burchak g.k. bir tekis po'latli  50х50х5 8 290 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Burchak issiq prokoat 63x63x5x1200mm 8 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Burchak issiq prokoat 75x75x6x1200mm 8 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Burchak g.k. bir tekis po'latli  100х100х8 st 3 sp 8 600 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Burchak g.k. bir tekis po'latli  90х90х7 st 3 sp 8 600 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Ko`mir  B-3 fr 0-300mm 548 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Ko`mir  B-3B-3BV 700 001 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Ko`mir  BSSH (import) 565 584 ▲ 115 583,5 25,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Ko`mir  DR (import) 600 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Ko`mir  SSSSh-13 191 084 ▲ 21 784,9 12,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Ushlangan moy 1 370 910 o`zgarmagan 0,0 0,0 08 yanvar - 12 yanvar 2018

formalin texnik 37% 5 163 877 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Sovutgichli propan 2 308 000 ▲ 7 960,0 0,4 12 fevral - 16 fevral 2018

Rux metali  TSОА 28 110 951 ▼ -1 134 049,1 3,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Rux kukuni  PTS 4 nav A 26 876 777 o`zgarmagan 0,0 0,0 13 noyabr - 17 noyabr 2017

Rux kukuni  PTS 6 nav B 28 764 280 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Rux qorishmasi marka SАМ4-1о 30 344 180 ▼ -561 820,4 1,8 12 fevral - 16 fevral 2018

cho'yan quymaga o'zgartirilgan pl2 markali 4 250 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 18 dekabr - 22 dekabr 2017

Shveller 10 st 3 SP 8 529 999 o`zgarmagan 0,0 0,0 20 noyabr - 24 noyabr 2017

Shveller 12 8 490 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Shveller 12 (U.P) st3sp-ps5 8 600 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Shveller 14 (U.P) st3sp-ps5 8 200 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Shveller 14 3ps.sp 8 300 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Shveller 14 st 3 SP 8 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 27 noyabr - 01 dekabr 2017

Shveller 20 (U.P) st3sp-ps5 14 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Shveller 6,5 st 3 SP 5 758 463 ▼ -7 114,8 0,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Shveller 8 st 3 SP 7 288 194 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Po'lat shveller g.k 12p st3ps 8 600 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Po'lat shveller g.k 16y 12000 mm st3sp1 8 300 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Po'lat shveller g.k 20y 12000 mm st3sp kat5 ichki 

qirraga qiyalagan 
14 100 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 22 yanvar - 26 yanvar 2018

Paxtа chigiti sheluxasi  529 077 ▲ 4 736,6 0,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Oltiburchak 13 st 3 5 344 000 ▲ 1 574 845,0 41,8 12 fevral - 16 fevral 2018

Shifer 8-to`lqinli  37 000 ▲ 682,0 1,9 12 fevral - 16 fevral 2018

Shifer 8-to`lqinli  (xrizotsilsementli) 37 031 ▲ 615,6 1,7 12 fevral - 16 fevral 2018

Neft shlami 111 018 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Shrot  ( kungaboqar ) 1 022 412 ▼ -1 477 587,9 59,1 12 fevral - 16 fevral 2018

Shrot  (saflor) 1 500 050 o`zgarmagan 0,0 0,0 15 yanvar - 19 yanvar 2018

Shrot  ( so'ya ) 4 000 000 o`zgarmagan 0,0 0,0 05 fevral - 09 fevral 2018

Shrot  paxta-so'ya 1 598 747 o`zgarmagan 0,0 0,0 29 yanvar - 02 fevral 2018

Paxta chigiti shroti  (kunjarasi) 1 104 040 ▼ -2 862,6 0,3 12 fevral - 16 fevral 2018

Emulsol M. NPF (litr) 6 500 o`zgarmagan 0,0 0,0 12 fevral - 16 fevral 2018

Аrpa 1 392 567 ▲ 257 495,5 22,7 12 fevral - 16 fevral 2018

* To`varlar kotirovkasi oxirgi  haftadagi savdolar natijasi bo`yicha shakllanadi.To`var hisobot hafta davomida birjaga qo`yilmasa yoki sotilmasa kotirovka  oxirgi 

o`tkazilgan savdolar natijasi bo`yicha shakllanadi.Birja listingini o`tkazish tartibi talablariga muvofiq uch oy mobaynida tovarga talab kuzatilmasa, to`var bo`yicha 

muntazam bitimlar tuzilmasa ushbu tovar birja tovarlari kotirovkasi ro`yxatidan olib tashlanadi.  


